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Die Unternehmensgruppe Freudenberg wurde im Jahr 1849
gegriindet und befindet sich bis heute in Familienbesitz der
rund 300 Nachkommen des Firmengriinders. Die daraus
resultierende finanzielle Stabilitat und das soziale Bewusst-
sein sind entscheidende Erfolgsfaktoren, die Vertrauen
schaffen. Heute ist Freudenberg ein globaler, breit diver-
sifizierter Konzern der in Geschaftsgruppen aufgeteilt ist,
die in den unterschiedlichsten Branchen tatig sind. Von
Haushaltsprodukten der Marke Vileda® bis hin zu technisch
komplexen Dichtungslosungen gilt das Unternehmen stets
als Innovations- und Technologiefihrer.

Freudenberg Sealing Technologies (FST) ist die grofte
Geschaftsgruppe des Freudenberg Konzerns und gehort
zum Geschaftsbereich Dichtungs- und Schwingungstechnik.
Sie ist Zulieferer, Entwicklungs- und Servicepartner fur
Kunden verschiedenster Marktsegmente, beispielsweise der
Automobilindustrie, der zivilen Luftfahrt, dem Maschinen-
und Schiffbau, der Lebensmittel- und Pharmaindustrie oder
der Land- und Baumaschinenindustrie.

Ausgehend vom 1929 bei Freudenberg entwickelten
Simmerring® verfligt FST heute Uber ein breites, kontinu-
ierlich kundenorientiert ausgerichtetes Produktportfolio an
Premium-Dichtungstechnik fiur hoch anspruchsvolle
Anwendungen —von mafigeschneiderten Einzelldsungen
bis hin zu kompletten Dichtungspaketen. Bei der Erfor-
schung, Entwicklung und Einflihrung innovativer Produkt-
und Prozesslosungen profitiert das Unternehmen von mehr
als 170 Jahren Ingenieur- und Werkstofferfahrung.

FST rundet sein Angebot mit komplementaren Industrie-
Standard Losungen der Produktmarke Dichtomatik ab. Die
Zwei-Marken-Strategie ist ein Teil des umfassenden
Serviceportfolios von Freudenberg Sealing Technologies

und garantiert ein Vollsortiment an Dichtungen und
produktbegleitenden Leistungen. Dichtomatik Produkte
werden von zertifizierten Lieferanten produziert und sind
in zahlreichen Dichtungsformen und Werkstoffen erhaltlich.
Sie eignen sich fir moderate Einsatzbedingungen in sta-
tischen und dynamischen Anwendungen sowie fir Fluid-
dichtungen in den unterschiedlichsten Marktsegmenten.
Hierzu zahlen u. a. die Hydraulikindustrie, Industrie fir
Windkraftanlagen, landwirtschaftliche Maschinen oder
Anlagen und Komponenten des allgemeinen Maschinen-
baus. Fur speziellere Anwendungen, z. B. in der Lebens-
mittelindustrie, sind Produkte der Marke Dichtomatik
zudem in entsprechend zertifizierten Werkstoffen erhaltlich.

Um die sichere Funktionalitat aller Dichtungen auch bei
individuellen Anwendungen zu gewahrleisten, bietet
Freudenberg Industrial Services technische Dienstleistungen
wie Zeichnungserstellung, Radialkraftmessungen, umfas-
sende Qualitats- und Werkstoffdokumentationen sowie
Werkstoffmodifikationen und -prifungen an. Darlber
hinaus stellen lokale Verfligbarkeiten kurze Wege und
schnelle Reaktionszeiten sicher, um Kundenbedirfnisse
bestmoglich bedienen zu kénnen.



BRANCHENSPEZIFISCHE UND INDIVIDUELLE

SERVICEKONZEPTE

ONLINE-BESTELLPLATTFORM EASY

Die Online-Bestellplattform EASY ermdglicht eine einfache
Bestellabwicklung sowie Preis-, Lieferzeiten- und Lager-
bestandsabfragen rund um die Uhr. Neben detaillierten
Produktinformationen stehen beispielsweise Einbauraum-
und Querschnittszeichnungen zum Download zur Ver-
figung. Mit Hilfe des EASY Business Connectors werden
Ihre Bestellungen direkt in Ihr SAP-System Ubertragen.
Somit sind Sie immer auf dem neuesten Stand Ihrer Bestel-
lung. Registrieren Sie sich noch heute, sofern Sie noch
keinen EASY-Account haben.

ANWENDUNGS-KNOW-HOW

Fir speziellere Anwendungen, z. B. in der Lebensmittelin-
dustrie, sind Dichtomatik Produkte zudem entsprechend
zertifiziert. So finden wir fir jeden Anwendungsfall die rich-
tige Losung. Um die sichere Funktionalitat der Dichtungen
auch bei individuellen Anwendungen zu gewahrleisten,
bietet unser Expertenteam technische Services wie Zeich-
nungserstellung, Radialkraftmessungen, umfassende
Qualitats- und Werkstoffdokumentationen sowie Werk-
stoffmodifikationen und -priifungen an. Kundenspezifische
Dichtungslosungen, Kitting und Single-Packaging sind nur
einige weitere Services, die angeboten werden konnen (evtl.
abhangig von landerspezifischen Service-Angeboten).

LOGISTIKSERVICES UND QUALITATSSTANDARDS

Das 6.500 m? grof3e Lager in Hamburg, das als europaischer
Logistikhub fungiert, hat nur ein Ziel: die einzigartig hohe
Anzahl an Lagerartikeln der Marke Dichtomatik so schnell
wie moglich an den Bedarfsort zu bringen. Neben den rund
60.000 Normabmessungen sind zusatzlich etwa 15.000
kundenspezifische Dichtungen ab Lager verfugbar. Um
schnelle Verfligbarkeiten flir unsere Kunden zu gewahr-
leisten, unterstiitzen weitere Lagerstandorte weltweit die
Lieferkette.

Spezielle Logistiklosungen, wie Kanban oder ,vendor
managed inventory®, Qualitatsprifungen und vereinfachte
Zollprozesse dank Zertifizierungen, vereinfachen die Bestell-
abwicklung. Der Standort in Hamburg (inkl. dem Lager)
ist nach DIN ISO 9001 und DIN ISO 14001 zertifiziert und
garantiert damit standardisierte Prozesse im Qualitats- und
Umweltmanagementsystem. Zusatzlich werden in regel-
mafig stattfindenden Kaizen Workshops bestehende

Prozesse analysiert und verbessert. Zudem werden Lager-
ablaufe durch neue Technologien unterstitzt. Beispiels-
weise konnten die Stapler durch den Einsatz von Tablets
und tragbaren Druckern zu mobilen Arbeitsplatzen umge-
staltet werden, flir Scanvorgange werden innovative Hand-
schuhscanner genutzt. Auch unsere weiteren Lager erfillen
hochste Qualitatsanforderungen und sind Bestandteil
regelmaRiger Zertifizierungen.



PRODUKTSORTIMENT
DER MARKE DICHTOMATIK

PRODUKTE FUR
STATISCHE ANWENDUNGEN t
Die ganze Bandbreite der statischen Dichtungen — O-Ringe,
Rundschniire, X-Ringe, Verschlusskappen, Schraubendich-
tungen, Flansch- und Profildichtungen, etc. —ist in einer
grolRen Anzahl an Abmessungen — metrisch, inch sowie in
internationalen Standards — lieferbar. Die Vielzahl der Werk-
stoffe, auch mit anwendungsspezifischen Zertifizierungen,
lasst keine Wiinsche offen.

PRODUKTE FUR
ROTIERENDE BEWEGUNGEN

Radialwellendichtringe sind in den Standardausfiihrungen
mit und ohne Schutzlippe sowie in den Werkstoffen NBR
und FKM erhaltlich. Neben den Standardbauformen
gehoren Sonderausfiihrungen von Wellendichtringen
ebenso zum Produktspektrum wie V-Ringe, Axialdich-
tungen, Wellenschutzhiilsen und Radialdichtungen fur
Dreh- und Schwenkbewegungen.

PRODUKTE FUR
TRANSLATORISCHE BEWEGUNGEN

Kolben- und Stangendichtungen, Abstreifer, Fiihrungs-
bander und -ringe fur die Hydraulik sind in unzahligen
Standardabmessungen ab Lager verfiigbar — in den
Werkstoffen NBR, PTFE, TPU, Hartgewebe und NBR-Gewe-
beverstarkt. Auch anwendungsspezifische Anderungen der
Bauform oder des Werkstoffs konnen realisiert werden.

WICHTIGER HINWEIS

Produkte der Marke Dichtomatik entsprechen dem indus-
triellen Standard. Diese sind aufgrund dessen nicht fiir den
Einsatz in der Automobilindustrie, insbesondere in sicher-
heitsrelevanten Anwendungen, geeignet. Eine Ubersicht
komplementdrer Premium-Dichtungslosungen finden Sie
auf www.fst.com.



O-RINGE — EIN KLASSIKER

AUF ZUKUNFTSKURS

O-Ringe sind am Umfang geschlossene, kreisformige
Dichtelemente, die aus Elastomerwerkstoffen in Form-
werkzeugen durch Vulkanisation hergestellt werden. Der
O-Ring erzielt seine Dichtwirkung durch die Deformation
des Querschnitts nach Einbau und Verpressung im Einbau-

raum und kann radial oder axial im Einbauraum verpresst
werden. Im Betriebszustand verstarkt der Mediendruck die
Dichtfunktion, da sich der Elastomerwerkstoff unter Druck
wie ein inkompressibles Fluid verhalt.




EINSATZGEBIETE

O-Ringe werden liberwiegend zur Abdichtung ruhender
Maschinen- und Anlagenteile (statische Anwendung)
gegen flissige und gasformige Medien eingesetzt, z. B.
Flansch- und Deckelabdichtungen, Rohrverschraubungen
und Zylinderkopf und -boden bei Hydraulikzylinder. Unter
bestimmten Voraussetzungen kénnen O-Ringe auch bei
hin- und hergehenden, rotierenden und liberlagerten
Schraubenbewegungen eingesetzt werden (dynamische
Anwendung). Bei sachgemaRer Ausfiihrung des Einbau-
raumes, konstruktiv richtiger Auslegung und richtiger Werk-
stoffwahl kdnnen Driicke bis 1.000 bar abgedichtet werden,
gegebenenfalls sind Stitzringe zu verwenden. O-Ringe
werden in zahlreichen Branchen, wie z. B. in der Hydraulik,
beim Fahrzeugbau, bei Vakuumanwendungen und im
Anlagen- und Maschinenbau eingesetzt.

d1l Innendurchmesser
d2 Schnurstarke

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

e Aseptik-Rohrverschraubungen nach DIN 11864-1 Form A,
Normabmessungen ab Lager verfligbar, Werkstoff FKM
75 perox. mit Konformitatsprifungen FDA (Food and
Drug Administration), EU (VO) 1935/2004, EU (VO)
2023/2006, 3-A® Sanitary Standards Class | und CIP/SIP
(Cleaning In Place/Sterilization In Place) Eignung

Hydraulikarmaturen (gerade Einschraub- und Rohr-
verbindungen nach AS 568, metrische Gewinde mit
konischer Ansenkung nach ISO 6149, EO-Reihe und
SAE-Flansche), Normabmessungen in NBR 90 und FKM 90
ab Lager verfiigbar

* Ozon- und witterungsbestandige O-Ringe in NBR 70 und 90

e Tieftemperaturhydraulik (HNBR 75 und 90 mit Referenz-
prifungen nach John Deere Werksnormen)

Gasgerate und -anlagen mit DVGW-Baumusterprif-
zertifikaten DIN EN 549/DIN EN682

* Lebensmittelkontakt mit Referenzprifungen FDA 21 CFR
§ 177.2600, EU (VO) 1935/2004

* Trinkwasser mit DVGW Baumusterprifzertifikat WA/WB,
ACS, BS 6920

O-Ringe der Marke Dichtomatik sind in den Werkstoffen
EPDM, FKM, NBR, VMQ sowie mit FEP-Ummantelung (mit
FKM- oder VMQ-Kern) verfligbar. Fiir spezielle Anwendungen
(Gasgerate und -anlagen, Trinkwasser, Lebensmittel) stehen
Werkstoffe mit den erforderlichen Zertifizierungen zur
Verfligung.

Ausfiihrliche Informationen zu unseren Produkten sowie
den vorliegenden Zertifizierungen und Konformitats-
priifungen finden Sie in unserem e-Catalog oder auf
unserer Online-Bestellplattform EASY.

%EI
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Harte
Werkstoff 3 i
Profil erksto [Shore A] Temperatur [°C] m Werkstoffeigenschaften

10

EPDM,
schwefel-
vernetzt

EPDM,
peroxidisch
vernetzt

70

70

-45 bis +130

-50 bis +150

schwarz

schwarz

Gut bestandig in Heilwasser und Wasserdampf, Wasch-
mittel-, Natron- und Kalilaugen, Silikondlen und -fetten,
vielen polaren Losungsmitteln, vielen verdiinnten Sauren
und Chemikalien

Gute Ozonbestandigkeit

Unvertraglichkeit mit jeglichen Mineraldlprodukten
(Schmier- und Kraftstoffe)

FKM,
peroxidisch
vernetzt

FKM

75

70

75

80

90

-15 bis +200

-20 bis +200

-20 bis +200

-20 bis +200

-20 bis +200

schwarz

schwarz

grun

schwarz

grin

Gute chemische Bestandigkeit gegen Mineraldle und
-fette, synthetische Ole und Fette, Motoren-, Getriebe-
und ATF Ole bis ca. +150 °C, Kraftstoffe, schwerent-
flammbare Druckflissigkeiten HFD, aliphatische,
aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, Wasser
bis max. +80 °C

Sehr gute Witterungs-, Ozon- und Alterungsbestandig-
keit

Sehr geringe Gasdurchlassigkeit (dadurch gut geeignet
flr Vakuumeinsatze)

HNBR

70

-30 bis +150

schwarz

HNBR wird durch Voll- oder Teilhydrierung von NBR
gewonnen
Hitze-, Ozon- und Alterungsbestandigkeit werden
dadurch wesentlich verbessert und sehr gute mechani-
sche Eigenschaften wie z. B. eine gute Verschlei3festig-
keit erzielt

Die Medienbestandigkeit ist vergleichbar mit NBR

NBR

70

80

90

-30 bis +100

-30 bis +100

-30 bis +100

schwarz

Gute chemische Bestandigkeit gegen Mineraldle und
-fette, Hydraulikole (H, HL, HLP), schwerentflammbare
Druckfliissigkeiten HFA und HFB. HFC bis ca. +50 °C und
Wasser bis max. +80 °C

PTFE

-200 bis +260

weild

Gute chemische Bestdndigkeit gegenlber aggressiven
Siuren, Basen, Alkoholen oder Olen

Bestandig gegen hohe und extrem niedrige Tempera-
turen

70

-55 bis +200

rotbraun °

Gute chemische Bestandigkeit in Wasser (bis +100 °C),
aliphatischen Motoren- und Getriebedlen, tierischen und
pflanzlichen Olen und Fetten

Nicht bestandig gegen Kraftstoffe, aromatische Mine-
ralole, Wasserdampf (kurzzeitig bis max. +120 °C mog-
lich), Silikonéle und -fette sowie Sauren und alkalische
Verbindungen



Harte
Werkstoff g i
Profil erksto [Shore A] Temperatur [°C] | Farbe Werkstoffeigenschaften

N FKM transparent/
. FEP-ummantelt -20 bis +205 schwarz ® Mit elastischem FKM Kern
VMQ ) ) transparent/ ) )
FEP-ummantelt 60 bis +205 rotbraun ° Mit elastischem VMQ Kern

NORMABMESSUNGEN

Produkte der Marke Dichtomatik werden in den Norm-
abmessungen der DIN ISO 3601-1 und AS568B/BS1806
bevorratet. Zusatzlich sind Abmessungen der JIS 2401
(allgemeine Industrie) sowie der Norm R (NF T 47-501) ab
Lager verfligbar.

TOLERANZEN/
OBERFLACHENABWEICHUNGEN

* MaRtoleranzen nach DIN ISO 3601-1, Industrie Klasse B

* Oberflachenabweichungen nach DIN ISO 3601-3,
Sortenmerkmal N

* Anwendungsspezifisch konnen die zuldssigen Mal3-
toleranzen gem. Spezifikation Industrie Klasse A und die
Oberflachenabweichungen auf das Sortenmerkmal S fir
Sonderartikel eingeschrankt werden

Die Ubersicht der aktuell verfiigbaren Abmessungen und
Toleranzen finden Sie online in unserem e-Catalog und auf
unserer Online-Bestellplattform EASY.

OBERFLACHENBESCHICHTUNG

Dichtomatik O-Ringe werden auf Wunsch mit verschiedenen
Oberflachenbeschichtungen angeboten, welche speziell
auf die Anwendung bzw. die geforderten Eigenschaften
abgestimmt werden. Eine Oberflachenbeschichtung kann
der Montageerleichterung dienen, fir optimierte Abrieb-
bestandigkeit sorgen oder zur farblichen Unterscheidung
eingesetzt werden. Bei Fragen zum Einsatz oder zur Auswahl
der geeigneten Beschichtung beraten wir Sie gerne.

11



QUALITATS(AB)SICHERUNG

Fir Produkte der Marke Dichtomatik streben wir durch
Abstimmung mit Kunden und Produktionen aktiv eine
~Null-Fehlerzielsetzung” Produktqualitat an. Unsere
Chargenriickverfolgung erlaubt es, jeden Schritt in der

Lieferkette zurlickzuverfolgen und aussagefahig hinsicht-
lich der Produktmerkmale und Inhaltsstoffe zu sein. Die
Chargenangabe erfolgt auf den Produktetiketten wie auch
auf den dazugehorigen Lieferscheinen.




DIMENSIONALE PRUFUNG

Die Messung des Innendurchmessers (¢ d1) wird vorzugs-
weise mit Hilfe von beriihrungslosen optischen Mess-
maschinen und Messmikroskopen durchgefiihrt. Fiir grol3e
Abmessungen kommen auch konische und Stufen-Mess-
dornen zum Einsatz. Bei O-Ringen Uber 250 mm Innen-
durchmesser kommen des Weiteren Umfangsmalbander
zum Einsatz. Der O-Ring-Querschnitt (Schnurstarke @ d2)
wird mittels kraftreduziertem Messtaster gemessen. Die
Anpresskraft, die zwischen den Tastflachen ausgelbt wird,
soll 1 N betragen. Die MaRtoleranzen orientieren sich an
der DIN ISO 3601-1, Industrie Klasse B.

HARTEPRUFUNG

Flr Hartemessungen an Fertigerzeugnissen stehen Mess-
systeme wie IRHD-Mikrohdrtemessung (International
Rubber Hardness Degree) nach DIN I1SO 48 sowie ein Mess-
system fiir Micro Shore A zur Verfligung. Messungen an
Prufplatten erfolgen mittels Shore A Hartemesssystem.
Entsprechende Aufnahmevorrichtungen und Ofen sind fiir
die Durchfiihrung von Druckverformungstests vorhanden.
Der Druckverformungsrest wird in Anlehnung an die DIN
ISO 815-1 gepruft.

PRUFUNG ZUGFESTIGKEIT UND REIRDEHNUNG

Zur Messung der Zugfestigkeiten und Reilddehnungen wird
eine Zugprifmaschine eingesetzt, die mittels entspre-
chender Aufnahmen die Messung an Fertigerzeugnissen
und Standardprifstabchen ermoglicht.

Dimensionale, beriihrungslose Prifung mittels optischer
Messmaschinen

FORM- UND OBERFLACHENPRUFUNG

Die Qualitatsvorgaben fiir Standard Dichtomatik O-Ringe
orientieren sich an der DIN ISO 3601-3 Sortenmerkmal N.
Auch die Sonderqualitat nach Sortenmerkmal S sowie
weitere darliber hinausgehende Anforderungen kénnen als
Liefergrundlage vereinbart werden. Die Uberwachung der
Einhaltung der Qualitatsvorgaben erfolgt mittels Lupen-
lampen und digitalen Mikroskopen.

Arten der Abweichung

StoRversatz

—3

Gratausbildung Einkerbung Entgratungsbreite

FlieBlinien

Vertiefung, offene Poren

Oberflachenprifung mit digitalem Mikroskop

13



WERKSTOFFE

Dichtomatik O-Ringe sind in vier Standard- und diversen
Sonderwerkstoffen erhéltlich. Hierbei handelt es sich
grotenteils um Elastomerwerkstoffe. Als Ausgangsstoff fiir
Elastomere dient Kautschuk, der als Naturkautschuk
gewonnen werden kann, heute aber mehrheitlich als
Synthesekautschuk in der chemischen Industrie hergestellt
wird. Unterschieden werden die Elastomere durch das
zugrundeliegende Basispolymer.

Der fertige Werkstoff entsteht durch Mischen des Basis-

polymers mit entsprechenden Fullstoffen, Weichmachern,
Verarbeitungshilfsmitteln, Vulkanisationsmitteln, Beschleu-

14

nigern und anderen Zusatzstoffen. Dieses Verfahren erlaubt
es, die gewlinschten Werkstoffeigenschaften zu erzielen
und dadurch Standardwerkstoffe mit breitem Einsatzgebiet
sowie Sondermischungen fiir ganz spezielle Anwendungen
anzubieten.

Seine stabile Form erhalt der O-Ring letztlich durch den
Vulkanisationsprozess, bei dem die plastische Kautschuk-
mischung in den gummielastischen Zustand tibergeht und
der O-Ring seine endgliltigen mechanischen Eigenschaften
(Harte, Zugfestigkeit, Bruchdehnung, Druckverformungs-
rest,...) erhalt.



STANDARDWERKSTOFFE

Die breite Palette der O-Ring-Abmessungen ist in vier Standardwerkstoffen ab Lager erhaltlich:

Basiselastometer Harte [Shore A] _ Temp.-Bereich [°C]

DINISO 1629

Acrylnitril-Butadien- NBR 70
Kautschuk 80+90
Fluor-Kautschuk FKiv 80
Ethylen-Propylen-DIEN-Kaut- ~ EPDM

70
schuk
Silikon-Kautschuk VMQ 70
(Methyl-Vinyl-Polysiloxan)
Fluor-Kautschuk perox. FKM perox. 75
Ethylen-Propylen-Dien-Kaut- EPDM perox. 70

schuk perox.

*kurzzeitig

Der Einsatztemperaturbereich und die Medienbestandig-
keit sind Primarkriterien bei der Werkstoffauswahl.
Dennoch missen die mechanisch-technologischen Werte

NBR (ACRYLNITRIL-BUTADIENKAUTSCHUK)

NBR ist der fiir O-Ringe meist verwendete Werkstoff wegen
seiner guten mechanischen Eigenschaften und Bestandig-
keit gegen Schmierdle und -fette auf Mineraldlbasis. Diese
Eigenschaften werden im Wesentlichen durch den Acryl-
nitril-Gehalt (ACN zwischen 18 % und 50 %) bestimmt. Ein
geringer ACN-Gehalt fiihrt zu einer guten Tieftemperatur-
flexibilitat aber eingeschrankter Bestandigkeit gegen Ole
und Kraftstoffe; bei steigendem ACN-Gehalt nimmt die Kalte-
flexibilitat ab und die Ol- und Kraftstoffbestandigkeit zu.

Der NBR-Standardwerkstoff fiir Dichtomatik O-Ringe weist
einen mittleren ACN-Gehalt auf, um mit ausgewogenen
Eigenschaften einen breiten Anwendungsbereich abzu-
decken. Er zeigt gute mechanisch-technologische Werte, z. B.
hohen Abriebwiderstand, geringe Gasdurchlassigkeit und
gute Bestandigkeit gegen Schmierdle und -fette auf
Mineraldlbasis, Hydraulikdle H, H-L, H-LP, schwerentflamm-
bare Druckflissigkeiten HFA, HFB, HFC, aliphatische Kohlen-
wasserstoffe, Silikonole und -fette, Wasser bis ca. +80 °C.

Nicht bestandig hingegen ist NBR generell u. a. in aromati-
schen und chlorierten Kohlenwasserstoffen, Kraftstoffen mit
hohem Aromatengehalt, polaren Losungsmitteln, Brems-
flissigkeiten auf Glykolbasis und schwer entflammbarer
Druckflissigkeiten HFD. Die Ozon-, Witterungs- und
Alterungsbestandigkeit ist gering. In den Uiberwiegenden
Anwendungsfallen wirkt sich das jedoch nicht nachteilig aus.

tief hoch
schwarz -30 +100 bis 120*

-30 +100 bis 120*
schwarz -20 +200
schwarz -45 +130
rotbraun -55 +200
schwarz -15 +200
schwarz -50 +150

einer Elastomermischung in angemessener Weise bertlick-
sichtigt werden, da sie fiir die Lebensdauer der Dichtung
mitbestimmend sind.

FKM (FLUOR-KAUTSCHUK)

FKM-Werkstoffe zeichnen sich durch ihre sehr hohe Tempe-
ratur- und Chemikalienbestandigkeit aus. AuBerdem sind
die sehr gute Alterungs- und Ozonbestandigkeit sowie die
sehr geringe Gasdurchlassigkeit (gute Eignung fiir Vakuum-
einsatze) und das selbstverléschende Brandverhalten zu
nennen.

Der FKM-Standardwerkstoff fir O-Ringe zeigt sehr gute
Bestandigkeitseigenschaften in Mineraldlen und -fetten,
aliphatischen, aromatischen und chlorierten Kohlenwasser-
stoffen, Kraftstoffen, schwerentflammbaren Druckfliissig-
keiten HFD und vielen organischen Losungsmitteln und
Chemikalien.

Neben den Standard-FKM-Werkstoffen sind verschiedene
Sondermischungen erhaltlich, die durch unterschiedliche
Zusammensetzung der Polymerketten und variierende
Fluorgehalte (65 % bis 71 %) fur spezielle Anwendungen
zugeschnitten sind.

Nicht bestandig ist FKM generell in HeiRwasser, Wasserdampf,

polaren Losungsmitteln, Bremsflissigkeiten auf Glykolbasis
und niedermolekularen organischen Sauren.

15



EPDM (ETHYLEN-PROPYLEN-DIEN-KAUTSCHUK)

EPDM-Werkstoffe zeigen allgemein eine gute HeiBwasser-,
Wasserdampf-, Alterungs- und Chemikalienbestandigkeit
sowie einen groflen thermischen Anwendungsbereich. Sie
werden in schwefel- und peroxidvernetzte Typen unterteilt,
wobei die peroxidischen Mischungen thermisch hoher
belastbar sind und einen deutlich geringeren Druckver-
formungsrest zeigen.

EPDM ist gut bestandig in HeiBwasser und Wasserdampf,
Waschmittel-, Natron- und Kalilaugen, Silikonélen und
-fetten, vielen polaren Losungsmitteln und in einer Vielzahl
verdlnnter Sauren und Chemikalien. Bei Bremsflissigkeiten
auf Glykolbasis sind Sonderqualitaten zu empfehlen. Eine
absolute Unvertraglichkeit besteht fiir EPDM Werkstoffe
mit jeglichen Mineraldlprodukten (Schmierstoffe, Kraft-
stoffe). Die Temperatureinsatzgrenzen liegen bei -45 °C bis
+130 °C (-50 °C bis +150 °C peroxidvernetzt).

WERKSTOFFZERTIFIZIERUNGEN

Neben den tblichen Anforderungen fuir O-Ring-Werkstoffe
werden in bestimmten Anwendungsfallen besondere Nach-
weise bzw. Zertifizierungen bezliglich der Werkstoffeignung
gefordert. Insbesondere dort, wo Dichtungen in sicherheits-
technischen, lebensmittelnahen oder medizinischen Berei-
chen eingesetzt werden, ist eine Reglementierung und
Uberwachung der verwendeten Werkstoffe sinnvoll. Dazu
gehoren Zertifizierungen fur folgende Einsatzgebiete:

* Gasinstallationen, Gasgerate, Gasversorgung
e Trinkwasserarmaturen, Trinkwasserversorgung

® Lebensmittelindustrie
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VMQ (VINYL-METHYL-POLYSILOXANE)

Silikon-Kautschuke zeichnen sich besonders durch ihren
grollen thermischen Anwendungsbereich und die ex-
zellente Ozon-, Witterungs- und Alterungsbestandigkeit
aus. Die mechanischen Eigenschaften von Silikon sind im
Vergleich zu anderen Elastomeren eher gering. Im Allge-
meinen sind Silikon-Werkstoffe physiologisch unbedenk-
lich, d. h. sie finden u. a. Anwendung in lebensmittelnahen
und medizinischen Bereichen.

Der Silikon-Standardwerkstoff ist einsetzbar im Temperatur-
bereich von -55 °C bis +200 °C und ist bestandig in Wasser
(bis +100 °C), aliphatischen Motor- und Getriebedlen,
tierischen und pflanzlichen Olen und Fetten. Nicht be-
standig ist Silikon generell gegen Kraftstoffe, aromatische
Mineraltle, Wasserdampf (kurzzeitig bis +120 °C moglich),
Silikonole und -fette, Sduren und Alkalien.

Neben den verschiedenen Standardwerkstoffen stehen
fir spezielle Anwendungen eine Vielzahl von Sonderwerk-
stoffen zur Verfligung, welche beispielsweise fiir den Einsatz
in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zertifiziert sind.

Eine vollstandige Auflistung der Sonderwerkstoffe und

vorliegenden Zertifizierungen finden Sie auf unserer
Homepage.

(8] z.2% [8]

E“E%



VERGLEICHENDE DARSTELLUNG
EINIGER ELASTOMEREIGENSCHAFTEN

NBR FKM SSI’anI\\//;fel EZE_’Z\ICJ VMQ HNBR FFKM FVMQ CR AU/EU
Druckverformungsrest 1 1 3 1 2 1 E 2 2 3
WeiterreiRbarkeit 2 2 3 2 4 1 2 3 2 1
Abriebfestigkeit 2 2-3 2 2 4 2 3 3 2 1
Alterungsbestandigkeit 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1
Ozonbestandigkeit 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1
Ol- und Fettbestandigkeit 2 1 5 5 3 2 1 2 3 2
Benzinbestandigkeit 4 2% 5 5 4 3 1 2 E 3
Heillwasserbestandigkeit ~ 80** 80** 130 150 100 100™* o 100 80 50
Dampfbestandigkeit - = 130 175 120* = - 120" = -

Hitzebestandigkeit

Standardwerkstoffe [°C] 100 200 130 150 200 150 260 175 100 100
Hitzebestandigkeit 150 250 330
Sonderwerkstoffe [°C]
Kaltebestandigleit 30 15 45 50 55 30 15 55 40 40
Standardwerkstoffe [°C] ) ) i ) ) i i i i i
Kaltebestandigkeit

-50 -35 - - - -40 -35 - -50 -

Sonderwerkstoffe [°C]

*okok

1=sehrgut/2=gut/3=maRig/4=gering/5 =schwach /* = kurzzeitig / ** = besser nur mit Sondermischung / *** = mischungsabhangig

Oberflachenbehandlung/Gleitintensivierung

Zu den typischen Eigenschaften von Elastomerwerkstoffen e langerfristige Gleitintensivierungen durch
zahlt auch die ,griffige” und ,haftende” Oberflache. Bei

bestimmten Anwendungen und wahrend der Montage von - halogenisieren (Fluorieren)

O-Ringen (insbesondere mit automatischer Zufihrung) - PTFE-Beschichtung

kann sich die entstehende Reibung nachteilig auswirken. - Einbringen von Trockenschmierstoffen
Eine Verminderung der Reibung zur Montageerleichterung in die Oberflache

bis hin zur Lebensdauerverlangerung kann durch verschie-
dene Verfahren der Gleitintensivierung erzielt werden. e langerfristige Reibungsreduzierung durch gleitinten-

Hierbei unterscheidet man in: sivierende Zusatzstoffe in der Elastomermischung,
wie zum Beispiel Molybdan Disulfid (MoS2) oder
e kurzfristige Gleitintensivierungen z. B. zur Montage- Polytetrafluorethylen (PTFE)

erleichterung durch

- silikonisieren
- graphitieren
- molykotieren
- talkumieren

17



BEGRIFFLICHKEITEN

ZUGFESTIGKEIT, BRUCHDEHNUNG

Die Durchfiihrung des Zugversuches ist in DIN 53504
beschrieben. Dabei wird eine genormte Zugprobe bis zum
ZerreilRen gedehnt. Die Zugfestigkeit (ReiRfestigkeit) eines
Werkstoffes [N/mm?] ist die zum ZerreiRRen einer Probe
notwendige Kraft [N] bezogen auf den Ausgangsquer-
schnitt der Probe [mm?].

Die Bruchdehnung (ReiRdehnung) [%] ist die Dehnung einer
markierten Messlange auf der Normprobe im Augenblick
des ReilBens, bezogen auf die urspriingliche Messlange.

Die Werte flr Zugfestigkeit und Bruchdehnung am fertigen
O-Ring kénnen durch die vom Normprobekorper abwei-
chende Geometrie zu geringeren Ergebnissen fiihren. Bei
der Beurteilung der Montierbarkeit kleiner O-Ringe lber
groRere Durchmesser sollte dieser Aspekt berticksichtigt
werden.

WEITERREIBWIDERSTAND

Der WeiterreiRwiderstand [N/mm)] ist die Kraft, die ein
definiert eingeschnittener Normprobekorper einer entspre-
chenden Dicke dem Weiterreilen entgegensetzt. Der
WeiterreiRversuch ist fiir zwei verschiedene Probekorper in
DIN 53507 und DIN 53515 beschrieben. Mit dem so ermit-
telten Wert kann die Empfindlichkeit eines Elastomers
gegen das Weiterreillen von Schnittbeschadigungen
eingeschatzt werden.

Zugprifung an einem Normprifkorper
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KALTEBESTANDIGKEIT

Bei abnehmenden Temperaturen verandern sich die mecha-
nisch technologischen Eigenschaften von Elastomeren. So
nehmen z. B. Harte und Reil3festigkeit zu, wahrend die
ReiRdehnung abnimmt. Ab einer bestimmten Temperatur
wird der Werkstoff dann so hart und sprode, dass er unter
Belastung glasartig bricht. Wird der Werkstoff im einge-
frorenen Zustand nicht mechanisch belastet (z. B. bei der
Lagerung), erlangt er nach dem Erwdrmen seine urspriing-
lichen Eigenschaften zurlick.

Zur Beurteilung der Kalteflexibilitat stehen verschiedene
Tests zur Verfigung. Haufig angegebene Werte sind die
Kaltesprodigkeitstemperatur (brittleness point) nach DIN
53546 und die TR10-Temperatur nach ASTM D 1329. Aus
der Interpretation dieser Werte kdnnen Riickschltsse auf
die praktische Tieftemperatureinsatzgrenze gezogen
werden.

DRUCKVERFORMUNGSREST DVR (COMPRESSION SET)

Elastomerwerkstoffe zeigen, abhangig von der Mischungs-
zusammensetzung, der Zeit, der Temperatur und der
Verformung, neben dem elastischen Verhalten auch einen
Anteil plastische Verformung bzw. ,FlieRen”. Ein Uber langere
Zeit im Einbauraum verformtes Bauteil kehrt nach der
Demontage nicht mehr zu 100 % in seinen Ausgangsquer-
schnitt zurlick, sondern behdlt einen Anteil bleibende
Deformation bei.

Der DVR wird gepriift nach DIN 53517 oder ASTM D 395 B
und kann im Bereich von 0 % bis 100 % liegen, wobei 0 %
den Idealwert und 100 % das schlechteste mogliche
Ergebnis darstellen. Berechnet wird der DVR als:

d,-d,
DVR = x 100
0 i
d, = urspringliche Dicke des Probekérpers
d, = Dicke des Probekérpers im verformten Zustand
d, = Dicke des Probekorpers nach Entspannung

Bei der Beurteilung eines Wertes fuir den Druckverformungs-
rest ist es wichtig die Testparameter genau zu beachten. Ein
gleicher Werkstoff kann z. B. durch Veranderung der Tempe-
ratur im Test bessere oder schlechtere Ergebnisse erzielen.
Gleiches gilt auch fiir die Zeitdauer der Priifung.



EIGENSCHAFTSANDERUNG NACH ALTERUNG

Zur Beurteilung des Alterungsverhaltens und der Eignung
von Werkstoffen in bestimmten Medien werden die Eigen-
schaftsanderungen der Werkstoffe nach der Lagerung in
diesen Medien ermittelt.

Die DIN 53508 beschreibt die kiinstliche Alterung an der
Luft. Die Bestimmung des Verhaltens der Elastomere in
Flussigkeiten, Dampfe und Gase wird in DIN 53521
beschrieben. Ermittelt werden hier z. B. die absolute Harte-
anderung und die prozentuale Anderung von Zugfestigkeit,
Bruchdehnung und Volumen bezogen auf die Werte der
ungealterten Proben.

LAGERUNG VON ELASTOMERERZEUGNISSEN

Die physikalischen Eigenschaften von Dichtungen aus
elastomeren Werkstoffen und Kunststoffen konnen sich
wahrend einer langfristigen Lagerung verandern. Aufgrund
des Alterungsprozesses kénnen Oberflachenveranderungen
teilweise zu Defekten fihren. Um Einflussfaktoren, wie
beispielsweise Feuchtigkeit, Warme, Licht, Sauerstoff, Ozon
und radioaktive Strahlung, zu minimieren, kbnnen Maf-
nahmen ergriffen werden. Diese sind in internationalen
Normen festgehalten.

Die maximale Lagerungsdauer von Dichtungen aus elasto-
meren Werkstoffen ist von der jeweiligen Elastomerart und
der Einhaltung der Lagerungsrichtlinien nach DIN 7716
(Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi— Anforderungen
an die Lagerung, Reinigung und Wartung) und I1SO 2230
(Rubber products — Guidelines for storage) abhangig.

Unterschiedliche Typen von Dichtungswerkstoffen weisen
darlber hinaus unterschiedliche Lagerungs- und Nutzungs-
dauern auf. Nach Ablauf dieser Zeit ist es wichtig, die
Materialien zu uberprifen. Sollten keine Schaden vorliegen,
kann die Lagerzeit verlangert werden. Abhangig von der
Geometrie mussen vormontierte Teile mindestens alle
sechs Monate gepruft werden. Um eine moglichst lange
Lebensdauer von Dichtungen zu erreichen, sollten diese
in Verpackungen aus PE-beschichtetem Packpapier, Alu-
miniumfolie oder lichtundurchldssiger PE-Folie gelagert
und versendet werden.

WESENTLICHE ANFORDERUNGEN
AN DIE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

e Temperatur: Die Lagerungstemperatur sollte zwischen
-10 °C und +25 °C liegen. Hohere Temperaturen konnen
zu einer Verkirzung der Lebensdauer fiihren

Heizung: Die Elastomerprodukte sind gegen die Warme-
quellen abzuschirmen. Heizkérper in Lagerraumen
sollten in einer Entfernung von mindestens 1 m zum
Lagergut aufgestellt werden

Luftfeuchtigkeit: Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 65 %
nicht uberschreiten

die Dichtungen sollen vor starkem Luftwechsel, beson-
ders Zugluft geschiitzt werden. Geeignet ist die Aufbe-
wahrung in der Verpackung z. B. Beutel aus Polyethylen
oder in luftdichten Behaltern

starker Lichteinfluss, insbesondere UV-Strahlung sowie
direkte Sonneneinstrahlung sollten vermieden werden

elektrische Einrichtungen, die Ozon erzeugen, sollten in
Lagerraumen fur Elastomere nicht aufgestellt werden

es ist darauf zu achten, dass die Dichtungen spannungs-
frei, d. h. ohne Zug, Druck oder sonstige Verformungen,
gelagert werden

Zugprifung an Fertigerzeugnis O-Ring
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EINBAURAUME UND
KONSTRUKTIVE EMPFEHLUNGEN




STATISCHE ABDICHTUNGEN

Die Einbaurdume (Nuten) fiir O-Ringe sollen nach Méglich-
keit rechtwinklig eingestochen werden. Die Mal3e fir die
erforderliche Nuttiefe und Nutbreite sind abhangig von
dem jeweiligen Anwendungsfall und der Schnurstarke. Die
angegebenen MaRe sind Empfehlungen fiir die entspre-
chende Einbauart und beziehen sich auf die Nennmalie. Sie
sollen eingehalten werden, weil die Dichtfunktion von der
genauen Ausfihrung des Einbauraumes abhangig ist.

O-Ringe eignen sich gut zur statischen Abdichtung. Man
spricht von statischer oder ruhender Abdichtung, wenn sich
die abzudichtenden Maschinenelemente nicht relativ
zueinander bewegen. Bei sachgemafer Ausfiihrung des
Einbauraumes, konstruktiv richtiger Anwendungen und
richtiger Werkstoffwahl kdnnen mit O-Ringen Driicke bis
zu 1.000 bar abgedichtet werden (gegebenenfalls sind
Stutzringe zu verwenden).

DYNAMISCHE ABDICHTUNGEN

Méglich ist es auch, O-Ringe bei dynamischen Anwen-
dungen zu verwenden. Voraussetzung sind:

* niedrigere Driicke und Geschwindigkeiten

* kleine Einbauraume

e wegen des Reibungswiderstands sollte eine geringere
Verpressung als bei der statischen Abdichtung gewahlt

werden

* gute Schmierung, um Reibungsverluste oder vorzeitigem
Verschleifld durch Trockenlauf zu vermeiden
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STATISCHE ABDICHTUNGEN -
RADIALDICHTEND

Der O-Ring-Querschnitt wird in der Anwendung radial
verformt, d. h. in Richtung des Mittelpunktes des Bolzens/
Rohres. Je nach Lage der Nut wird zwischen radial innen-
dichtend und radial auBendichtend unterschieden.

NUTABMESSUNGEN
O D
tro0s pros tro0s pro2s

1 0,75 13 12 4 3,2 52 3
1,2 0,9 16 12 4,3 3,4 5,6 3
1,25 0,9 17 12 4,5 3,6 58 3
13 1 17 12 5 4 6,5 3
15 11 2 15 53 4,3 7 3
16 12 2,1 15 5,33 4,3 7,1 3,5
1,78 13 2,4 15 55 4,5 7,2 3,5
18 13 2,4 15 57 4,6 7,6 3,5
19 14 2,5 15 6 4,9 79 3,5
2 15 2,6 2 6,5 54 8,4 4
2,2 17 3 2 6,99 58 9,2 4
2,4 18 3,2 2 7 58 9,3 4
2,5 19 3,3 2 7,5 6,3 9,8 4
2,6 2 3,4 2 8 6,7 10,5 4
2,62 2 3,5 2 8,4 71 10,9 4,5
2,65 2 3,6 2 8,5 7,2 11 4,5
2,7 2,1 3,6 2 9 7,7 11,7 4,5
2,8 2,2 3,7 2 9,5 8,2 12,3 4,5
3 2,3 3,9 2,5 10 8,6 13 5
31 2,4 4 2,5 10,5 9 13,8 5
3,5 2,7 4,6 2,5 11 9,5 14,3 5
3,53 2,7 4,7 2,5 12 10,5 15,6 5
3,55 2,8 4,7 2,5 15 13,2 19,2 5
3,6 2,8 4,8 2,5

3,7 2,9 4,9 2,5
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EINBAUSITUATION
RADIAL INNENDICHTEND

RADIAL AURENDICHTEND

TECHNISCHE ZEICHNUNG

d5  Wellendurchmesser
dé  Nutgrunddurchmesser
d10 Bohrungsdurchmesser
t  Nuttiefe

b Nutbreite

d3 Nutgrunddurchmesser
d4 Bohrungsdurchmesser
d9 Wellendurchmesser

t  Nuttiefe

b Nutbreite
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STATISCHE ABDICHTUNGEN -
AXIALDICHTEND

Diese Einbauart wird hauptsachlich bei Flansch- und  Beim axialen Einbau sollen die Deckelverschraubungen sehr

Deckelabdichtungen angewendet. Der O-Ring-Querschnitt  kraftig ausgefihrt werden, damit der Spalt zwischen den

wird axial verformt. Dichtflachen auch bei groen Driicken die zulassige GroRe
nicht Gberschreitet und dadurch der O-Ring heraus-
gequetscht werden konnte.

NUTABMESSUNGEN

1 0,7 14 4 31 55
12 0,9 16 4,3 3,3 59
1,25 0,9 17 4,5 3,5 6,1
13 1 17 5 4 6,7
15 11 2,1 53 4,2 7,2
1,6 12 2,2 5,33 4,2 7,3
1,78 13 2,5 55 4,5 74
1,8 13 2,6 57 4,6 7,6
19 14 2,7 6 4,8 81
2 15 2,8 6,5 53 8,6
2,2 16 31 6,99 57 9,7
2,4 18 3,3 7 57 9,7
2,5 19 3,5 7,5 6,2 101
2,6 2 3,6 8 6,6 10,7
2,62 2 3,7 8,4 7,1 111
2,65 2 3,8 8,5 7,2 11,3
2,7 2,1 3,8 9 7,6 12
2,8 2,1 4 9,5 81 12,5
3 2,3 4,1 10 8,5 13,6
31 2,4 4,2 10,5 8,9 14
3,5 2,7 4,8 11 9,4 14,7
3,53 2,7 4,9 12 10,4 15,7
3,55 2,7 5 15 132 19,4
3,6 2,8 51

3,7 2,9 52
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EINBAUSITUATION
AXIAL; DRUCK VON INNEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG

d7 Nut-AuRendurchmesser
d8 Nut-Innendurchmesser
t  Nuttiefe
b Nutbreite

AXIAL; DRUCK VON AUREN
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STATISCHE ABDICHTUNGEN -
TRAPEZNUT

Die Herstellung einer Trapeznut ist schwierig und kosten- ~ Die Anwendung einer Trapeznut empfiehlt sich vorzugs-
aufwendig. Diese Nutgeometrie ist nur dann sinnvoll, wenn  weise erst oberhalb einer Schnurstarke von 2 mm.

eine Verliersicherheit bei Montage oder Anwendung

notwendig ist.

NUTABMESSUNGEN
Nuttiefe Nutbreite Nuttiefe Nutbreite
O O = O

2 15 16 0,4 0,25 4,5 3,7 3,7 0,8 0,25
2,2 1,6 1,7 0,4 0,25 5 4,2 4 0,8 0,25
2,4 1,8 19 0,4 0,25 5,3 4,6 4,2 0,8 0,4
2,5 2 2 0,4 0,25 5,33 4,6 4,2 0,8 0,4
2,6 2,1 2,1 0,4 0,25 5,5 4,7 4,4 0,8 0,4
2,62 2,1 2,1 0,4 0,25 5,7 4,9 4,5 0,8 0,4
2,65 2,1 2,1 0,4 0,25 6 51 4,7 0,8 0,4
2,7 2,2 2,1 0,4 0,25 6,5 5,6 51 0,8 0,4
2,8 2,3 2,2 0,4 0,25 6,99 6 5,6 1,6 0,4
3 2,4 2,4 0,4 0,25 7 6 5,6 1,6 0,4
3,1 2,5 2,5 0,4 0,25 7,5 6,4 6,1 1,6 0,4
3,5 2,8 29 0,8 0,25 8 6,9 6,3 1,6 0,4
3,53 2,8 2,9 0,8 0,25 8,4 7,3 6,7 1,6 0,5
3,55 2,8 2,9 0,8 0,25 8,5 7,4 6,8 1,6 0,5
3,6 2,9 3 0,8 0,25 9 7,8 7,2 1,6 0,5
3,7 3 3,1 0,8 0,25 9,5 8,2 7,7 1,6 0,5
4 3,2 3,3 0,8 0,25 10 8,7 8 1,6 0,5
4,3 3,3 3,6 0,8 0,25
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EINBAUSITUATION

TECHNISCHE ZEICHNUNG

p£0.05

t  Nuttiefe
b Nutbreite

so'ov}
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STATISCHE ABDICHTUNGEN -
DREIECKSNUT

Eine Dreiecksnut sollte nur gewahlt werden, wenn kon-  Problematisch ist bei dieser speziellen Nutgeometrie eine

struktive Voraussetzungen dies erfordern, z. B. in einzelnen  definierte Verpressung des O-Rings zu gewadhrleisten sowie

Fallen bei verschraubten Flansch- und Deckelabdichtungen.  der geringe Raum der Nut bei Quellung des O-Rings durch
Medieneinfluss.

NUTABMESSUNGEN
1 1,45 0,1 0,25 3,7 5,05 0,2 0,9
1,2 1,7 0,1 0,25 4 5,5 0,2 1,2
1,25 1,75 0,1 0,25 4,3 5,9 0,2 1,2
1,3 1,8 0,1 0,3 4,5 6,15 0,2 1,2
1,5 2,1 0,1 0,3 5 6,85 0,25 1,2
1,6 2,15 0,1 0,3 5,3 7,25 0,25 1,4
1,78 2,4 0,1 0,3 5,33 7,3 0,25 1,4
1,8 2,45 0,1 0,3 5,5 7,55 0,25 1,5
1,9 2,6 0,1 0,4 57 7,8 0,25 1,5
2 2,75 0,1 0,4 6 8,2 0,3 1,5
2,2 3 0,1 0,4 6,5 8,9 0,3 1,7
2,4 3,25 0,15 0,4 6,99 9,6 0,3 2
2,5 3,4 0,15 0,5 7 9,6 0,3 2
2,6 3,55 0,15 0,5 7,5 10,3 0,3 2
2,62 3,6 0,15 0,5 8 11 0,4 2
2,65 3,6 0,15 0,5 8,4 11,55 0,4 2
2,7 3,7 0,15 0,6 8,5 11,7 0,4 2
2,8 3,8 0,15 0,6 9 12,4 0,4 2,5
3 4,1 0,2 0,6 9,5 13,05 0,4 2,5
3,1 4,25 0,2 0,6 10 13,7 0,4 2,5
3,5 4,8 0,2 0,8 10,5 14,4 0,4 2,5
3,53 4,8 0,2 0,8 11 15,1 0,4 2,5
3,55 4,85 0,2 0,8 12 16,5 0,5 3
3,6 4,9 0,2 0,9 15 20,6 0,5 3
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EINBAUSITUATION

TECHNISCHE ZEICHNUNG

d  Wellendurchmesser
D Bohrungsdurchmesser
b Seitenlange
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STATISCHE ABDICHTUNGEN -
VAKUUMABDICHTUNG

Eine Sonderform der statischen O-Ring-Abdichtung ist die e die Verpressung des O-Ring-Querschnitts sollte etwa 30 %

Vakuumabdichtung. Hier ist der abzudichtende Systemdruck betragen

niedriger als der Atmosphéarendruck (Patm = 1,01325 bar).

Bei einer Vakuumabdichtungen sind folgende Empfeh- e Verwendung eines Vakuumfettes (Verringerung der
lungen zu berticksichtigen: Leckagerate)

* eine annahernd 100%ige Ausfillung der Nut e deutlich bessere Oberflachenglite (Rautiefen) von Nut

und Dichtflachen als bei statischen Standarddichtungen
e ein Elastomerwerkstoff sollte eine gute Gasvertraglich-
keit, geringe Permeabilitdt und einen niedrigen Druck-
verformungsrest vorweisen. Wir empfehlen fir Standard-
anwendungen den Werkstoff FKM

NUTABMESSUNGEN

1,5 1,05 1,8 0,1 0,2 45 3,15 53 0,2 0,8
1,78 1,25 2,1 0,1 0,2 5 3,5 5,9 0,2 0,8
1,8 1,25 2,1 0,1 0,2 5,3 3,7 6,3 0,2 1
2 1,4 2,3 0,1 0,3 5,33 3,7 6,3 0,2 1
2,5 1,75 2,9 0,1 0,3 5,5 3,8 6,6 0,2 1
2,6 1,8 3 0,1 0,4 5,7 4 6,7 0,2 1
2,62 1,85 3,1 0,1 0,4 6 4,2 7,1 0,2 1
2,65 1,85 3,1 0,1 0,4 6,5 4.6 7,6 0,2 1
2,7 1,9 3,15 0,1 0,4 6,99 4,9 8,2 0,3 1
2,8 1,95 3,2 0,1 0,4 7 49 8,2 0,3 1
3 2,1 3,5 0,1 0,6 7,5 5,3 8,7 0,3 1
3,1 2,2 3,6 0,1 0,6 8 5,6 9,4 0,3 1
3,5 2,45 4,1 0,2 0,6 8,4 5,9 9,9 0,3 1
3,53 2,5 4,1 0,2 0,6 8,5 6 10 0,3 1
3,55 2,5 415 0,2 0,6 9 6,4 10,5 0,3 1
3,6 2,5 472 0,2 0,6 9,5 6,7 11,2 0,3 1
3,7 2,6 4.3 0,2 0,6 10 71 11,7 0,3 1
4 2,8 47 0,2 0,6
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EINBAUSITUATION

TECHNISCHE ZEICHNUNG

d7 Nut-AuRBendurchmesser
d8 Nut-Innendurchmesser
t  Nuttiefe
b Nutreite
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DYNAMISCHE ABDICHTUNGEN -
HYDRAULIK

O-Ringe sollten in der Hydraulik als Kolben- und Stangen-  dert wird. Eine minimale Leckage ist zur Ausbildung eines
dichtung nur dann eingesetzt werden, wenn wenig Platz ~ Schmierfilms zur Reibungs- und Abriebsverminderung
flr den Einbauraum vorhanden ist, relativ kleine Hubwege  sogar wiinschenswert.

auftreten und keine absolut leckagefreie Abdichtung gefor-

NUTABMESSUNGEN
RN O
£0.05 pr0.25 Fasenldnge C £0.05 pro2s Fasenldnge C

1 0,9 1,3 1 3,7 3,2 4,8 2
1,2 1 1,6 1 4 3,5 51 2
1,25 11 1,6 1 4,3 3,8 5,5 2,5
1,3 11 1,7 1,2 4,5 4 5,7 2,5
1,5 1,3 1,9 1,2 5 4,4 6,4 2,7
1,6 1,4 2 1,2 53 4,7 6,8 2,9
1,78 1,5 2,3 1,3 5,33 4,7 6,9 2,9
1,8 15 2,4 13 5,5 4,9 7,1 3
1,9 1,6 2,5 1,3 5,7 51 7,2 3
2 1,7 2,6 1,3 6 5,4 7,5 3,6
2,2 1,9 2,8 1,3 6,5 5,8 81 3,6
2,4 2,1 3 1,4 6,99 6,2 8,8 3,6
2,5 2,2 3,1 1,4 7 6,2 8,9 3,6
2,6 2,2 3,3 15 6,7 9,4 3,8

2,62 2,2 3,4 1,5 8 7,1 10,2 4
2,65 2,3 3,4 15 8,4 7,5 10,6 4,2
2,7 2,4 3,4 1,5 8,5 7,6 10,8 4,2
2,8 2,4 3,6 1,6 © 8,1 11,4 4,5
3 2,6 3,8 1,8 9,5 8,5 12 4,5
3,1 2,7 3,9 1,8 10 9 12,6 4,5
3,5 3,1 4,4 2 10,5 9,5 13,2 5
3,53 3,1 4,5 2 11 9,9 13,9 5
3,55 3,1 4,5 2 12 10,9 15,1 5
3,6 31 4,6 2 15 13,7 18,8 5
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EINBAUSITUATION
RADIAL INNENDICHTEND

RADIAL AURENDICHTEND

TECHNISCHE ZEICHNUNG

d5  Wellendurchmesser
dé  Nutgrunddurchmesser
d10 Bohrungsdurchmesser
t  Nuttiefe

b Nutbreite

d3 Nutgrunddurchmesser
d4 Bohrungsdurchmesser
d9 Wellendurchmesser

t  Nuttiefe

b Nutbreite
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DYNAMISCHE ABDICHTUNGEN -

PNEUMATIK

In der Pneumatik werden O-Ringe Uberwiegend zur Abdich-  Zu beachten ist hierbei eine geringere Verpressung des

tung von translatorischen Bewegung eingesetzt. O-Rings als bei Hydraulikanwendungen, wegen der unge-

nugenden Schmierung.

NUTABMESSUNGEN

R Pl
1 0,95 12 09 4 3,7 48 2
1,2 1,05 1,5 1 43 4 51 2
1,25 1,15 15 1 45 42 54 2,3
13 1,15 16 11 5 4,65 59 2,3
15 1,35 1,8 11 5,3 4,95 6,4 2,7
1,6 1,45 1,9 12 5,33 4,95 6,4 2,7
1,78 1,55 2,2 12 5,5 5,15 6,5 2,8
1,8 1,55 2,3 12 5,7 5,35 6,8 3
1,9 1,7 2,3 12 6 5,6 72 31
2 18 2,4 12 6,5 6,1 7,8 3,3
2,2 2 2,6 1,4 6,99 6,55 8,4 3,6
2,4 2,15 2,9 1,4 7 6,6 8,4 3,6
2,5 2,25 3 1,4 7,5 71 89 3,8
2,6 2,35 3,1 1,4 8 7,6 9,5 4
2,62 2,35 31 15 8,4 79 10,1 42
2,65 2,35 3,2 1,5 8,5 8 10,2 42
2,7 2,45 33 15 9 8,5 10,8 43
2,8 2,55 3,4 15 9,5 9 11,4 43
3 2,7 3,6 15 10 9,5 12 4,5
31 2,8 3,7 15
35 3,15 42 1,8
3,53 3,2 43 1,8
3,55 3,2 43 18
3,6 3,3 43 18
3,7 34 44 18
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EINBAUSITUATION
RADIAL INNENDICHTEND

TECHNISCHE ZEICHNUNG

d5  Wellendurchmesser
dé  Nutgrunddurchmesser
d10 Bohrungsdurchmesser
t  Nuttiefe

b Nutbriete

RADIAL AUBENDICHTEND

d3 Nutgrunddurchmesser
d4 Bohrungsdurchmesser
d9 Wellendurchmesser

t  Nuttiefe

b Nutbreite
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KONSTRUKTIONSRICHTLINIEN

Nach maRlicher und geometrischer Auslegung des Einbau-
raums, sind folgende Details zu beachten:

e die Angabe des Mittenrauwertes Ra ist oftmals nicht aus-
reichend fur die Klassifizierung der Oberflachengute.
Deswegen werden die gemittelte Rautiefe Rz und die
maximale Rautiefe Rmax mit angegeben

* alle mit dem O-Ring in Kontakt kommenden Kanten und
Ubergange von Bauteilen sollen komplett entgratet,
gerundet und gegebenenfalls poliert werden

e der Ubergang von der Nutflanke zum Nutgrund (r2) und
der Ubergang von der Nutflanke zur Bauteiloberflache

(r1) muss leicht abgerundet sein

e die auf die Schnurstarke bezogenen Radien entnehmen
Sie bitte folgender Tabelle:

1-2 01 0,3
2-3 0,2 0,3
3-4 0,2 0,5
4-5 0,2 0,6
5-6 0,22 0,6
6-8 0,2 0,8
8-10 0,2 1

10-12 0,2 1

12-15 02 1,2

* bei dynamischer Anwendung muss die Oberflache feiner
sein als bei einer statischen. Gleiches gilt auch bei pulsie-
renden Driicken

e Riefen, Lunker oder Kratzer auf der Oberflache sind zu
vermeiden
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OBERFLACHENGUTEN

dynamisch radial Gegenlaufflache a <04 <16
Nutgrund b <16 <32 <63
Nutflanken c <32 <6,3 <10

statisch radial/axial Gegenlaufflache a nicht pulsierend <16 <6,3 <10
Nutgrund b <32 <10 <125
Nutflanken c <6,3 <12,5 <16
Gegenlaufflache a pulsierend <0,8 <16 <32
Nutgrund b <16 <32 <63
Nutflanken c <32 <6,3 <10

Die in der Tabelle aufgefiihrten Werte sind Richtwerte und miissen ggf. in der speziellen Anwendung gepriift werden.

EINFUHRSCHRAGEN

Um Beschadigungen am O-Ring zu vermeiden, sind Einfiihr-
schragen vorzusehen.

Die Winkel zwischen Einfuihrschragen und Geraden sollten
zwischen 15° und 20° liegen. Die Langen C der Einfiihr-
schragen sind in den Tabellen zur Nutauslegung dargestellt.

Einflihrschrage Welle Einfihrschrage Gehause
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DICHTSPALT

Der abzudichtende Spalt sollte so gering wie moglich sein.
Deshalb sind die in den Einbaumaftabellen und Zeich-
nungen angegebenen Passungen und Toleranzen einzu-
halten.

Bei dynamischen Anwendungen besteht die Gefahr, dass
der O-Ring durch AbreiRen und Abschalen zerstort wird. Um
den O-Ring vor einer Spaltextrusion zu schiitzen, wird der
Einsatz von Stutzringen empfohlen.

Maximal zuldssige Werte fiir den radialen Dichtspalt g [mm]

Die zulassigen Werte flr den Dichtspalt sind vom Druck,
der Werkstoffharte und dem Durchmesser abhangig.

Die in der Tabelle angegebenen Spaltmafie gelten fir alle
Elastomerwerkstoffe, ausgenommen Silikon.

Bei grolReren Spaltmalien ist der Einsatz von Stutzringen
erforderlich.

SPALTMARE

Dichtspalt [g]

Abdichtungsart Druck [bar] Harte [Shore A]

dynamisch radial <60
>60—100
>100-160
>160—250
>250-350

statisch radial/axial <30
>30-60
>60—80
>80—-100

0,2 0,25 03
0,1 0,2 0,25
0,05 01 0,2
0,05 0,1
- 0,05
0.2 0,25 03
01 0,17 0,2
- 01 0,15
- 01

Die in der Tabelle aufgeflihrten Werte sind Richtwerte und mussen ggf. in der speziellen Anwendung geprift werden.
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LAYOUT-RICHTLINIEN

Um eine gute Dichtwirkung zu erzielen, sollten O-Ringe mit
einer moglichst groen Schnurstarke gewahlt werden.

Die zu wahlende Harte des O-Ring-Werkstoffs ist abhangig
von den anliegenden Driicken, den Spaltweiten (Tole-
ranzen), der Abdichtungsart (statisch/dynamisch) und der
Oberflachengute der abzudichtenden Teile. Fir Standard-
anwendungen empfehlen wir eine Werkstoffharte von
70 Shore A. Fir Anwendungen, z. B. bei pulsierenden Driicken
und insbesondere fur hohere Druckbereiche, sollten Werk-
stoffharten bis zu 90 Shore A gewahlt werden.

NUTFULLUNG

Der Nutftillgrad sollte ca. 70—85 % betragen, ausgenommen
Vakuumabdichtung. Somit bleibt dem O-Ring gentligend
Raum, wenn es zu einer Quellung durch Medienkontakt
kommen sollte. Zudem kann der Mediendruck auf einen
Grofteil der O-Ring Oberflache die bendtigte Anpresskraft
bewirken. Fir die Nutfullung gilt folgende Formel:

Nutfillgrad = Ao x 100 %
nut
A0r=d22XE Anut=tXb
4
VERPRESSUNG

Die Dichtwirkung des O-Rings entsteht durch radiale oder
axiale Verpressung im Einbauraum.

Bei statischer Anwendung sollte die mittlere Verpressung,
bezogen auf die Schnurstarke, folgende Werte betragen:

statisch 15-30%
dynamisch a0
(Hydraulik) 10-18%
dynamisch o
(Pneumatik) 4-12%

Die in der Tabelle aufgefiihrten Werte sind Richtwerte und mussen
ggf. in der speziellen Anwendung geprift werden.

DEHNUNG UND STAUCHUNG

O-Ringe dlrfen beim Einbau in gewissen Grenzen gedehnt
oder gestaucht werden, ohne dass dadurch ihre Dichtfunk-
tion beeintrachtigt wird.

* im eingebauten Zustand sollte der O-Ring bezogen auf
den Innendurchmesser nicht mehr als 6 % gedehnt
werden

e die Stauchung des O-Rings sollte nicht grol3er als max. 3 %
sein, da sich der O-Ring sonst in der Nut verwerfen kann

Fir die Dehnung und Stauchung des O-Rings gelten folgende
Formeln:

(d3-d1)
Dehnung = x 100 %
d1
(da-de)
Stauchung = x100 %
da

da=(d1+(2xd2))

d1 = O-Ring Innendurchmesser

d2 = O-Ring Schnurstarke

d3 = Nutgrunddurchmesser (innen)
d6 = Nutgrunddurchmesser (aufRen)
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MONTAGEHINWEISE

Bei der Montage muss jegliche Beschadigung des O-Rings
vermieden werden, da sonst Undichtigkeiten auftreten
konnen. Folgende Hinweise sollten aulBerdem beachtet
werden:

e der O-Ring darf nicht bis an die Dehnungsgrenzen auf-
geweitet werden

® Kanten mussen gratfrei sein, Radien und Schragen Uber-
gangslos angebracht werden

® Staub, Schmutz, Metallspane und sonstige Partikel
mussen entfernt werden

® Gewindespitzen und Einbauraume fiir andere Dicht- und
Fihrungselemente sollten mit Hilfe einer Montagehulse
Uberdeckt werden

Einfihrschrage am Gehause

Einflihrschrage an der Welle
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* Montageoberflachen und O-Ringe sollten mit einem
geeigneten Fett versehen werden

e das Erwarmen in Ol oder HeiBwasser auf ca. +80 °C
macht Elastomere geschmeidiger. Der O-Ring lasst sich
dadurch leichter fir die Montage aufdehnen

» gegebenenfalls verwendete Montagewerkzeuge wie
Spreizdorn oder -hilsen sollten aus weichem Material
(z. B. POM) bestehen und frei von scharfen Kanten sein

e der O-Ring sollte nicht Uber die Montageflachen gerollt

werden. Beim Einschnappen in die Nut darf der O-Ring
nicht verdrillt zum Einsatz kommen

Abdeckung durch Montagehiilse

Abdeckung durch Montagehiilse



STUTZRINGE

Stutzringe werden zur Vermeidung von Spaltextrusion bei
O-Ringen eingesetzt. Bei steigenden Driicken und grof3en
Dichtspalten besteht das Risiko, dass das O-Ring-Material
in den Dichtspalt auf der druckabgewandten Seite einge-
presst wird. Wiederholt sich dieser Vorgang und steigt der
Druck weiter an, so kann der O-Ring irreversibel beschadigt
und schlieBlich vollstandig zerstort werden.

Stutzringe libernehmen keine Dichtfunktion. Durch die Ver-
ringerung des Dichtspalts auf der druckabgewandten Seite
sorgen sie jedoch dafr, dass der O-Ring seine Dichtfunk-
tion dauerhaft und beschadigungsfrei ibernehmen kann.

Gefahr von Spaltextrusion

WERKSTOFFE

Die Werkstoffauswahl bei Stutzringen richtet sich in erster
Linie nach der Hohe des in der Anwendung auftretenden
Drucks, dem der Stltzringwerkstoff eine entsprechende
Extrusionsfestigkeit bzw. Harte entgegensetzen muss.
Ebenfalls berlicksichtigt werden missen Parameter wie die
Spalthdhe, die Resistenz zum Umgebungsmedium und die
Einsatztemperatur. Stutzringe der Bauform STU in NBR 90
sind passend zu den O-Ring Normabmessungen ab Lager
verfligbar. Auf Wunsch sind auch andere Ausfiihrungen in
den Werkstoffen PTFE oder POM lieferbar.

EINBAURAUME

Stutzringe werden in der Regel in breiter ausgefihrten
Einbauraumen auf der druckabgewandten Seite montiert.
Aufgrund der Vielzahl der marktublichen Einbaurdume fur
O-Ringe, mussen die Stutzringmalie meist an die vor-
handene Einbauraumgeometrie angepasst werden. Zur
Auslegung werden folgende Parameter benétigt:

* Nutabmessung inkl. Toleranzen
* Art der Abdichtung:
statisch/dynamisch
auBendichtend/innendichtend
* O-Ring Abmessung, Druck, Medium, Temperatur
Beim Einsatz von Stltzringen aus bestehenden Abmessungs-
reihen, wie z. B. aus NBR 90, muss der Einbauraum den

Herstellervorgaben entsprechend gestaltet werden.

Bei Fragen zum Einsatz oder zur Auswahl von Stitzringen
beraten wir Sie gerne.

Einbausituation Stutzring
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UMFASSENDES PRODUKTPORTFOLIO FUR DICHTUNGSANWENDUNGEN

Freudenberg Sealing Technologies verfligt tiber ein breites, konti-
nuierlich kundenorientiert ausgerichtetes Produktportfolio an
Premium-Dichtungstechnik fiir hoch anspruchsvolle Anwendungen —
von maligeschneiderten Einzelldsungen bis hin zu kompletten
Dichtungspaketen.

Das Angebot wird mit komplementaren Industrie-Standard Losungen
der Produktmarke Dichtomatik abgerundet. Die Zwei-Marken-
Strategie ist ein Teil des umfassenden Serviceportfolios von
Freudenberg Sealing Technologies und garantiert ein Vollsortiment

an Dichtungen und produktbegleitenden Leistungen. Dichtomatik
Produkte werden von zertifizierten Lieferanten produziert und sind
in zahlreichen Dichtungsformen und Werkstoffen erhaltlich. Sie
eignen sich flir moderate Einsatzbedingungen in statischen, dyna-
mischen und rotatorischen Anwendungen.

Mit diesem komplementaren Produktportfolio bedient FST den
gesamten Dichtungsmarkt und erfillt so alle Marktanforderungen —
schnell, zuverlassig und aus einer Hand.

www.fst.com | dichtomatik.fst.com
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